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Identificacion de la muestra: 5
Enlucido de yeso de 1,5 cm + % pie de = C‘&oj
ladrillos de hormigén Barruca con [ -
dimensiones (25 x 10 x 11,5 cm) fabricado = @
por Bloques Barruca + enfoscado de mortero = g
de cemento de 1,5 cm. %
Espesor Total: 14,5 cm. z
Masa superficial: 220 kg/mz' .
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Frecuencia (Hz)

Aislamiento global calculado segin la Norma ISO 717-1:1996:
Rw (CCt)= 50 ( -1; -3) dB
Aislamiento global en dBA (entre 100 y 5000 Hz):
R, = 50,3 dBA

Fecha ensayo: Realizado por:
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